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Grafitli, Bronz Plaka -  VDI 3357

Grafitli, Bronz Plaka -  VDI 3357
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KalınlıkÇalışma
Yönü

Çalışma
Yönü

Kalınlık: 20 mm  /  Form: A - C - D

Kalınlık: 20 mm

Isı Dayanımı: 150OC

G91 ya da G91C. A x   x Form G90 ya da G90C. A x   

Sipariş: Sipariş:
* G91: Bronz + Grafitli Tip
* G91C: Çelik Tip
* G91 & G91C plaka ölçüleri aynıdır.

* G90: Bronz + Grafitli Tip
* G90C: Çelik Tip
* G90 & G90C plaka ölçüleri aynıdır.

*  Siparişte  “Form A - C - D” belirtiniz.

Kalınlık

Grafitli kalıp elemanlarının ilk kullanımında kalıcı yağlamayı aktif halde sürdürmek 
için sürtünen yüzeylerin bir kez yağlanması gereklidir.

Kod: G 91

Kod: G 90
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